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SLUPEK FI 42,4 MM
Z 2 UCHWYTAMI DO SZKEA,
DLA WYS. BALUSTRADY 1,1 M,
SATYNA

ESKATT

ul. Bochenskiego 81
40-847 Katowice

tel. +48 32 35516 80
fax. +48 32 355 16 82
www.eskatt.pl

Wszystko co powinienes$
wiedziec o szkle

Szkto hartowane

Ogrzewajac tafle szkta do temperatury ok. 700 stopni Celcjusza, nastepnie bardzo szybko chtodzimy zimnym
powietrzem - otrzymujemy szkto hartowane.

Dzieki temu zostaje zmieniona mikrostruktura szkta, co powoduje, ze jego wytrzymatos¢ mechaniczna jest 5-7
krotnie wyzsza od zwyktego szkta. Tworzy sie regularna sie¢ w formie krysztatéw krzemionki poprzedzielana
niewielkimi domenami fazy amorficznej. Szkto po zahartowaniu nie moze podlega¢ obrébce mechanicznej

(ciecie, szlifowanie, wiercenie otworéw) za wyjatkiem piaskowania. Wszelkie obrébki nalezy wykonywac przed
hartowaniem. Dodatkowym efektem hartowania jest uzyskanie przez szkto cech bezpieczenstwa. Hartowane szkto
charakteryzuje sie duza twardoscig na zewnatrz oraz tym, ze jest miekkie w $rodku. Dzieki czemu naprezenia jakie
powstaja w strukturze szkta powodujg w czasie rozbicia rozpadniecie sie tafli na niewielkie kawatki.

Cena katalogowa: e
Dane techniczne szkta hartowanego ESG: Coriprodin: 156,22 zH{nette)
18477z brotbke)

- hartowane w temp. 700C jest odporne na zakres temperatur: 200-300C
- ma wytrzymato$¢ 120N/mm2 na zginanie oraz 700-900 N/mm2 na $ciskanie Cena promocyjna: 146r80 zt (netto)
- wytrzymato$¢ $cianki - pekniecie jednego elementu nie powoduje 180,56 zt (bl‘UttO)
pekniecia kolejnych s 33,46 zt (netto)
- jego grubos¢ to: 8-12mm Oszczedzasz: 41,16 zt (brutto)

SZKtO ZWYKLE SZKtO HARTOWANE SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE
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ES-0202-424 X 1

Rura 42,4 dl 1,1imb

SZKtO LAMINOWANE

Rura 42,4 - dt. 3mb

SZKLO PIASKOWANE

ES-0202-424 X 1

Q

BALUSTRADA Dt. 3M
Z 3 PRETAMI WYPELNIAJACYMI Fl 12 MM,
DLA WYS. BALUSTRADY 1,1 M,

SATYNA
Cena katalogowa: 9685024
Cena produktu: 70512 zH{nette)}
Cena promocyjna: 680,00 zt (netto)
" 836,40 zi (brutto)
0 dzasz: 107,40 zt (netto)
secaRtiass 132,10 z4 (brutto)

Szkto laminowane (bezpieczne)

Wykorzystujac specjalny piec wykonujemy laminowanie szkta. Polega ono na taczeniu za pomocg specjalnych
folii (przeziernych, matowych lub kolorowych) dwéch lub wiecej szyb. Stosowane szyby mogg by¢ zwykte lub
hartowane. Do hartowanych stosuje sie co najmniej 2 folii.

Przygotowany pakiet dwdch jednakowych formatek szklanych wktada sie do specjalnego ptaszcza, z ktérego
zostaje wyttoczone powietrze. Nastepnie szkto zostaje poddane nagrzewaniu w piecu.

Po kilkudziesieciu minutach otrzymujemy szkto bezpieczne, ktére moze by¢ wykorzystane w budownictwie na:
balustrady, daszki, podtogi , schody, drzwi itp.

Nowoscig jest mozliwos$é wykonania laminatéw ozdobnych, gdzie pomiedzy dwiema taflami umieszcza sie
element ozdobny w postaci folii z nadrukowanym wzorem, materiat tekstylny z wzorami.

Mozliwosci wzornictwa sg niemal nieograniczone. Mozna na odpowiedniej folii w odpowiednim formacie

Szkto piaSkowane—jest to proces mechaniczny polegajacym na oddziatywaniu na powierzchnie

szkta strumieniem drobnego piasku wydobywajgcego sie z dyszy pod wysokim cisnieniem. Powierzchnia szkta
robi sie wowczas chropowata i nieprzezroczysta (w wyniku wyrywania przez piasek mikroskopijnych czastek
szkta). Zaklejajac czes¢ szkta ochronna folig przed procesem matowania, mozna matowac szkto tylko w odstonie-
tych miejscach. W ten sposéb mozna komponowac wzory, wykonywac piaskowane napisy itp. Im dtuzej sie
matuje, tym wzor jest gtebszy i przypomina efekt grawerowania w szkle.



Szkto lodowe (tiUCZOHE) - ma postac tafli szklanej, KOLANKO 2 DKIR CrEEggs
ktdra na pierwszy rzut oka rézni sie od zwyktego szkta budowlanego tym, DO RURY FI 42,4 MM, SATYNA
| Ze jej struktura zostata rozbita wewnatrz przy zachowaniu gtadkiej i nienaru-
szonej powierzchni. Szkto lodowe sktada sie z trzech zespolonych ze sobg
warstw. Dwie zewnetrzne warstwy to przezroczyste tafle szkta. Warstwa
| wewnetrzna (Srodkowa) jest rowniez przezroczysta, ale rozbitg taflg szklang,
zastosowang w celu uzyskania efektu pottuczonej szyby. Wszystkie warstwy
! potagczone s3 za pomoca folig. Szkto lodowe produkuje sie w réznej kolorystyce
- pozadang barwe nadaje sie jednej sposréd warstw (poprzez zastosowanie
szkta barwionego w masie) albo spoiwu, ktdre taczy wszystkie warstwy
\ (poprzez dodanie odpowiedniego barwnika do zywicy). Dzieki uzyciu szkta
barwionego (antisolu) jako warstwy ulegajacej hartowaniu i rozbiciu, uzyskuje
sie jednolity, delikatny kolor szkta lodowego.

. . Cena katalogowa: e

Szkto OptIWhlte' catkowicie przezroczyste szkto float o obnizonej 48,70 2} {nette)
. ’

zawartosci zelaza. Szkto jest praktycznie bezbarwne, a zielonkawe zabarwienie Cena produktu: 55552+ bratbey
charakterystyczne dla zIV\./yk’fego.sz.k’fa, zauwazalne fzczegélnie przy grubszych ' 28,35 74 (netto)
taflach, zostato catkowicie wyeliminowane. W poréwnaniu ze zwyktym szktem Cena promocyjna: 34.87 74 (brutt
float, szkto diamant charakteryzuje sie wyzszg przepuszczalnoscia swiatta i dosko- ’ 7 ( ru 0)
nata transmisjg energii stonecznej. Dzieki temu moze znalezé zastosowanie wsze- Oszczedzasz: 30,09 zt (netto)
dzie tam, gdzie jego walory estetyczne i wtasciwosci optyczne, zwtaszcza przezier- ' 37,01 z4 (brutto)

nos¢, sg szczegodlnie przydatne.

UCHWYT DO PRETA FI 12 MM
DO RURY FI 42,4 MM,
SATYNA

RODZAIJE SZKtA

Szkto float - okreélane jako szkto bezbarwne.

Mimo okreslenia iz jest szklem bezbarwnym, ma odcien lekko
zielony. Jest to naturalny odcien szkta spowodowany obecnoscig
w nim jonow zelaza. Kolor ten szczegdlnie widoczny jest na
krawedziach grubego szkta.

Cena katalogowa: =

s2dzHnetke)
Cena produktu: 7.68 2t {brutte)

Szkto trawione - jest poddane obrébce chemicznej, Cena promocyjna: 6,10 z¢ (netto)

ktére powoduje zmatowienie tafli szklanej. Charakteryzuje sie 7'50 zt (brutto)
trwatg i jednolitg powierzchnig matowa, ktéra w przeciwienstwie Oszczedzasz: 1,39 zt (netto)
do szkta piaskowanego nie podlega zmianie wygladu pod wptywem 1,71 zt (brutto)
uzytkowania. Poddajgc go obrébce fazowania lub szlifowania
uzyskujemy dodatkowe efekty zdobnicze. Dostepne w grubosciach
4, 8,10 mm w kolorze biatym, bragzowym, zielonym i niebieskim.

PROFIL DOLNY ALUMINIOWY
DO ZABUDOWY SZKLANEJ
Dt. 2500 MM

Szkto antisol - s:io barwione w masie (do surowcéw

uzywanych przy produkcji szkta dodawane sg na etapie topienia rézne
sktadniki, umozliwiajgce uzyskanie produktéw o réznych zabarwie-
niach). Dostepne szkto o grubosciach 4, 5, 6, 8, 10 mm dla szkta
antisol braz i grafit, 6 mm dla szkfa antisol niebieski, zielony i czarny.

\/

Cena katalogowa: e
Szkto ornamentowe - s walcowane, Cena produktu: 122979 zHbrutte)
o oiral?iczonej przejrzystosci, aIi)przepuszczajali:els'wiatkl)o. ] o e 887,40 ZI’ (netto)
p . cia ; ) .
rodu owa.ne.przt?wazme w gru o‘sa mrr.1 w (o] cl>rze- gz arwnym 1'091,50 7} (brutto)
brazowym i wielu innych. Szkto takie stosuje sie gtéwnie jako
elementy dekoracyjne w meblach oraz stolarce drzwiowe;. Oszczedzasz: 512,36 zt (netto)

630,20 zt (brutto)




